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Дислокация мест проведения конференции
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Вторник, 20 мая 2014 г.
Национальный технический университет Украины “КПИ”, корпус №9,
	9.00-15.00
	Регистрация участников


Среда, 21 мая 2014 г.
Национальный технический университет Украины “КПИ”, корпус №9, 
	9.00-10.00
	Регистрация участников

	10.00-12.00
	Открытие конференции

	
	Первое утреннее пленарное заседание

	12.00-12.30
	Кофе-брейк

	12.30-14.00
	Второе утреннее пленарное заседание

	14.00-15.00
	Обед

	15.00-17.30
	Вечернее заседание секции 1-А

Секция1- A, 

Электронное строение и свойства тугоплавких соединений.

	19.00
	Товарищеский ужин


                 Экспозиция стендовых докладов секции А с 15.00 - 17.00

Четверг, 22 мая 2014 г.
Национальный технический университет Украины “КПИ”, корпус №9

Первое утреннее заседание секции 2- В
	10.00-12.00
	Секция B, 

Синтез и спекание материалов на основе тугоплавких соединений, их свойства.



	12.00-12.30
	Кофе-брейк


Экспозиция стендовых докладов секции 2- В и с 12.00 до 14.00.

	14.00-15.00
	Обед


Экспозиция стендовых докладов секции 3-С

с 14.30 до 19.00

Вечернее заседание секции 3- С
	15.00-17.00
	Секция 3-C, Покрытия и пленки с использованием тугоплавких соединений.




Экспозиция стендовых докладов секции 3-С

с 15.00 до 17.00

Пятница, 23 мая 2014г.
Национальный технический университет Украины “КПИ”, корпус №9

Экспозиция стендовых докладов секции D с 9.00 до 12.00.
Заседание секции 4-D
	10.00-12.00
	Секция 4- D, 

Наноструктурные тугоплавкие соединения.

	12.00-12.30
	Кофе-брейк


	   12.30
	Общая дискуссия и закрытие конференции


Среда, 21 мая 2014 г.
10.00 открытие конференции
академик НАНУ Скороход В.В.
10.30-12.00 первое утреннее пленарное заседание

Председательствуют:          Скороход В.В.

   Лобода П И. 
П1 Керамические материалы в истории цивилизации
Гнесин Г.Г.

Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины,

ул. Кржижановского, 3, Киев-142, 03142, Украина,                                    30 минут   
П2 МЕМОРИАЛЬНЫЕ САМСОНОВСКИЕ ЛЕКЦИИ В ИНДИИ
Андриевский Р.А.                        
Институт проблем химической физики РАН,

142432 Черноголовка Московской обл., проспект академика Н.Н. Семенова, 1.  ara@icp.ac.ru                                                                                                                        

    20 минут
П3 Изотропная АРМИРОВАННАЯ КЕРАМИКА

Лобода П.И.

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», 03056, Киев, пр.-т. Победы, 37, decan@kpi.ua                                                                   20 минут  
П4 НАНОСТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ТУГОПЛАВКИХ МАТЕРИАЛОВ
Федюк Р.С.
Дальневосточный федеральный университет, 690000, Россия, Владивосток, ул.Суханова, 8, roman44@yandex.ru                                                                                        20 минут
12.30-14.00 второе утреннее пленарное заседание
Председательствуют:       

  Ковальченко М.С.
                                                                  Майстренко А.Л.

П5 THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF MATERIALS DESIGN OF REFRACTORY COMPOUNDS
Shabalin I. L.
Materials & Physics Research Centre, University of Salford, Manchester, M5 4WT, UK, i.shabalin@salford.ac.uk                                                                                                                 20 минут
П6, УДЕЛЬНЫЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ПРИ СПЕКАНИИ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ КАРБИДА БОРА В РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
Майстренко А.Л., Беженар Н.П., Ткач В.Н., Кулич В.Г., Дутка В.А.,Стратийчук Д.А., Сердюк В.М., Подоба Я.А., Ковтюх Н.А.

Институт сверхтвердых материалов им. В.Н.Бакуля НАН Украины,

04074 Киев, ул. Автозаводская,2,  otdel9m@ism.kiev.ua                                                       20 минут
Среда, 21 мая 2014 г.
15.00-17.30.
Секция 1-А
Электронное строение и свойства тугоплавких соединений.
Председательствуют:          Иващенко В.И.

      Хижун О.Ю.
А1 ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СЛАБОЙ МАГНИТО-ПОЛЕВОЙ ОБРАБОТКИ НА ГРАНИЦУ РАЗДЕЛА ФАЗ ЭПИТАКСИАЛЬНОГО GaN
Редько Р.А.

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева Национальной академии наук Украины, 03028 Киев, пр. Науки 45, Украина, e-mail: redko.rom@gmail.com
                                                                                                               15 минут


А2 УГЛОВЫЕ И ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫМИ ФИЛЬТРАМИ ИЗ ТУГОПЛАВКИХ ОКСИДОВ
И. В. Фекешгази1, В.А. Каюкин1, T. С. Сиденко1, A. В. Mица2, В.И. Пецко2
1 Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украини, просп. Науки 41, Киев 03028, Украина 

2 Ужгородский национальный университет ул. Волошина 54, Ужгород 88000, Украина     
                                                                                                                                            15 минут

А3 ТУГОПЛАВКИЕ КАРБИДЫ КАК ПОЛЕВЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ ЭМИТТЕРЫ ЭЛЕКТРОНОВ И ИОНОВ

Голубев О.Л.

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской Академии наук,

ул. Политехническая, д. 26,Санкт-Петербург, 194021 Россия. O.Golubev@mail.ioffe.ru       
                                                                                                                                           15 минут

А4 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ФОТОЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ МОНОКРИСТАЛЛОВ Tl3PbBr5  И TlPb2Br5
Денисюк Н.М., Бекенев В.Л., Парасюк О.В. (1), Данильчук С.П. (2),Федорчук А.О. (3), Хижун О.Ю.
Институт проблем материаловедения им И.Н. Францевича НАН Украины,  ул. Кржижановского 3, Киев, 03680, Украина

(1)Факультет неорганической и физической химии, Восточноевропейский национальный университет, пр. Свободы 13, Луцк, 43025, Украина

(2)Физический факультет, Восточноевропейский национальный университет,  пр. Свободы 13, Луцк, 43025, Украина

(3)Факультет неорганической и органической химии, Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий, ул. Пекарская 50, Львов, 79010, Украина         
                                                                                                                                            15 минут
А5 Электронное строение и механические свойства додекаборидов редкоземельных металлов

Одинцов В.В., Корень Е.В.(1)
Херсонский государственный университет, Херсон, ул. 40 лет Октября, 27, 73013, Украина, V.1tsov@mail.ru;

(1)Херсонский государственный аграрный университет, Херсон, ул. Розы Люксембург, 23, 73006, Украина, koren2205@yandex.ua                                                                                       
                                                                                                                                             15 минут 
А6  ВАЛЕНТНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ d-, f- ЭЛЕМЕНТОВ  В КОНФИГУРАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВЕЩЕСТВА

Прядко Л.Ф.

Институт проблем материаловедения НАН им. И.Н.Францевича,03680, Киев-142, ул. Кржижановского 3, Украина, lfp@ukr.net                                                                                                                             
                                                                                                            15 минут
А7  ЗАРОЖДЕНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ ПРИ НАНОИденТИРОВАНИИ МОНОКРИСТАЛЛОВ ScB2 и LaB6
Дуб С.Н., Лобода П.И.(1), Кислая Г.П.(1), Толмачева Г.Н.(2)
Институт сверхтвердых материалов НАН Украины, Киев-74, ул. Автозаводская 2, Lz@ism.kiev.ua
(1)Киевский политехнический институт, пр. Победы 37, корпус 9, PetrLoboda@yandex.ru, 

(2)ННЦ Харьковский физико-технический институт, Харьков-108, ул. Академическая 1,

Tolmachovagn@kipt.kharkov.ua                                                                                                 
                                                                                                                                          15 минут
А8  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Шинкаренко В.В.(1), Тоцкий И.Н.(2)

(1) Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины, shynkarenko@isp.kiev.ua
(2) Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка                                                
                                                                                                                                           15 минут

А9  Взаимодействие оксида церия с оксидАми РЗЭ 
Андриевская Е.Р. (1), Корниенко О.А., Самелюк А.В., Чудинович О.В., Юрченко Ю.В.

Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, Кржижановского, 3, Киев, 03680, Украина, E-mail: er.andrievskaya@gmail.com,

(1)Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», 

пр-т Победы, 37, корпус 21, Киев, 03056, Украина                                                                
                                                                                                                                            15 минут

А10  ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ ТИТАНА В СИСТЕМУ LaB6 – ZrB2 НА ЭНЕРГИЮ  ПОВЕРХНОСТИ РАЗДЕЛА ФАЗ
Филиппов В.Б.

Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины,

ул. Кржижановского, 3, Киев-142, 03142, Украина, filipov@ipms.kiev.ua                              











                                                                                                                                             15 минут

Обсуждение докладов
Среда, 21 мая 2014 г.

Секция 1-А,

Электронное строение и свойства тугоплавких соединений.
Стендовые доклады 
с 15.00 - 17.00
А11    НОВАЯ СТРУКТУРА И ТВЕРДОСТЬ КУБИЧЕСКОГО ГРАФИТА

Покропивный А.В., Солонин Ю.М.

Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины,

03142 Киев, Кржижановского, 3, e-mail: apokr@ipms.kiev.ua
А12 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАКАНСИЙ В ГРАФЕНАХ

Покропивный А.В., Солонин Ю.М.

Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины,

03142 Киев, Кржижановского, 3, e-mail: apokr@ipms.kiev.ua
А13 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОНОКРИСТАЛЛА LAB6 И КОМПОЗИТА
LAB6 - TIB2

Соловьева Т.А., Лобода П.И., Богомол Ю.И.

НациональныйтехническийуниверситетУкраины «Киевскийполитехническийинститут»,
пр. Победы, 37, Киев, 03056, e-mail: tsolov@mail.ua
А14 изучение зарядности на ионах титана и кислорода в некоторЫх сЕгнетоЭлектриках и сходных с ними объектах

Бондаренко Т.Н, Илькив Б.И., 
Институт проблем материаловедения НАН Украины, 

ул. Кржижановского, 3, Киев, 03068, Украина; e-mail: b_ilkiv@ukr.net
А15 О ПОЛЯРНОСТИ СВЯЗЕЙ В ТУГОПЛАВКОМ ДИЭЛЕКТРИКЕ

Чхартишвили Л.С.

Грузинский технический университет

пр. М. Костава, 77, Тбилиси, 0175, Грузия, chkharti2003@yahoo.com
А16 ТЕРМОДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИДОВ 

ТЯЖЕЛЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ

Сидорко В.Р.

Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины

03680, Киев-142, Кржижановского 3, Украина, Е-mail: korniy@ipms.kiev.ua
А17 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭВТЕКТИК

Кислая Г.П., Втерковский М.Я.

Национальный технический университет «Киевский политехнический институт»,

Проспект Победы, 37, Киев,03056, Украина, e – mail:kiparis-gpk@ukr.net
А18 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ ДВОЙНЫХ СИСТЕМ Sb-Yb И Bi-Yb
Судавцова В.С., Шевченко М.А., Иванов М.И., Березуцкий В.В.
Институт проблем материаловедения им. Францевича, ул. Кржижановского, 3, 03680, Киев, Украина; sud@ipms.kiev.ua

А19КИНЕТИКА ОКИСЛЕНИЯ ТВЕРДОГО СПЛАВА ВК8 ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ В СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ

Зенков В.С., Пасичный В.В.
Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича НАН Украины, 

03680, Киев – 142, ул. Кржижановского 3, е-mail: pasich2008@meta.ua  
А20 Термическая устойчивость на воздухе порошкообразных  TiC, ZrC, Cr3C2  и WC

КудИН В.Г

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

ул. Владимирская 64, Киев, 01033 Украина E-mail: kudin@univ.kiev.ua
А21 ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА WC- W2C

Тросникова И.Ю., Лобода П.И., Мельниченко Д.О.

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", 03056, г. Киев, пр. Победы, 37, irina2510@ukr.net 
А22  Влияние скорости кристаллизации на микроструктуру и механические свойства направленно закристаллизированого сплава Mo-17,5Si-8B
Болбут В.В., Богомол Ю.И., Лобода П.И., Хасеманн Г.(1), Крюгер М. (1)
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», проспект Победы, 37, Киев, 03056, Украина, e-mail: vbolbut@ukr.net
1)Отто-фон-Гёрике университет Магдебург, Университетсплатц 2, Магдебург,
39106, Германия, e-mail: manja.krueger@ovgu.de
 А23 НОВЫЕ МАТЕРИАЛИ ДЛЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

 Тищенко Я. С., Макудера А. А., Глабай М. С., Лакиза С. Н.

 Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины,

ул. Кржижановского, 3, Киев, 03680, Украина е-mail: tyshjana@ukr.net
Четверг, 22 мая 2014 г.

Утреннее заседание 10.00-12.00
Секция 2-В
Синтез и спекание материалов на основе тугоплавких соединений и их свойства.

Председательствуют      Бондаренко В.П.
                                              Олейник Г.С.

В1 КИНЕТИКА СПЕКАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Ковальченко М. С. 

Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины,

ул.Кржижановского, 3, Киев-142, 03142, Украина, e-mail: mskoval@ipms.kiev.ua
15 минут

В2 КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ ZrB2 – SiC - Сr3С2
Григорьев О.Н., Винокуров В.Б., Даниленко Н.И., Клименко Л.И

Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины,

ул. Кржижановского, 3, Киев, 03680, Украина, e-mail: 
" 

 oleggrig@ipms.kiev.ua 


15 минут

В3 МЕХАНИЗМЫ МАССОПЕРЕНОСА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МИКРОСТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Олейник Г.С.
Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича НАН Украины,                         ул.Кржижановского,3, Киев,  03680,Украина, E-mail:oleynik@ipms.kiev.ua
                                                                                                                    15 минут
В4 ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИОННОГО СПЕКАНИЯ КОМПОЗИЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ТУГОПЛАВКИЙ ИНЕРТНЫЙ КОМПОНЕНТ 

В.П. Солнцев, В.В. Скороход, К.Н.Петраш К.Н., Т.А.Солнцева
Институт проблем материаловедения им.И.Н.Францевича НАН Украины,
ул. Кржижановского,3, Киев, 03142, E-mail: SolntcevVP@gmail.com
   15 минут

В5 ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИНИЦИРОВАНИЯ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРИ СВС НА ТЕРМОКИНЕТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ РЕАКЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В.П. Солнцев1, А.М.2 Шахновский,.В.В. Скороход1,К.Н.1,2Петраш 
1Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича НАН Украины, Киев, Украина

2 Национальный технический университет Украины „КПИ”, Киев, Украина, 
    15 минут
[image: image1.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

 

 

d, nm

Time, days

 

C1

 

D1

 

B@2

 

B

Treatment regimes


В6 спеченные эвтектические композиты на основе  карбида бора

Богомол Ю.И., Лобода П.И., Бородянская А.Ю.(1), Сакка Й.(2), ВасылькивО.О.(2)
Национальный технический университет Украины «КПИ», пр.Победы, 37, Киев, 03056,  e-mail: ubohomol@iff.kpi.ua
(1)Институт проблем материаловедения НАН Украины, ул. Кржижановского, 3, Киев, 03142.

(2)National Institute for Materials Science, Tsukuba, Ibaraki 305-0047, Japan
     15 минут

В7 ОСОБЕННОСТИ СПЕКАНИЯ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПОРОШКОВ ВОЛЬФРАМА

Андреев И.В., Бондаренко В.П., Тарасенко Л.Г.

Институт сверхтвердых материалов им.В.Н.Бакуля НАН Украины, 04074, г.Киев,ул. Автозаводсткая, 2,          e-mail: aigor@i.ua                                               
                                                                                                              15 минут

В8  СВОЙСТВА АЛМАЗА, СИНТЕЗИРОВАННОГО В СИСТЕМЕ Ni-Ti-B-C

 Бочечка А.А., Черниенко А.И., Романко Л.А., Куцай А.М., Гаращенко В.В.

 Институт сверхтвёрдых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины

  ул. Автозаводская 2, Киев, 04074, Украина, e-mail: obochechka@gmail.com
                                                                                                                       15 минут
В9 Синтез специальных вяжущих на основе алюминатов 
и хромитов щелочноземельных элементов

Корогодская А.Н., Шабанова Г.Н.

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», 
г. Харьков, ул. Фрунзе, 21, 61002, Украина, korogodskaya@yandex.ru
Обсуждение докладов
Четверг, 22 мая 2014 г.

Секция 2 -В,
Синтез и спекание материалов на основе тугоплавких соединений и их свойства.

Стендовые доклады 

12.00 - 14.00
В10 о прочности и сопротивлении разрушению материалов на основе тугоплавких соединений
Боровик В.Г.
Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины,

ул. Кржижановского 3, Киев-142, Украина, 03680, E-mail: v_borovik@inbox.ru
В11 ВЛИЯНИЕ КАРБИДА ХРОМА НА КИНЕТИКУ УПЛОТНЕНИЯ КЕРАМИКИ СИСТЕМЫ [ZrB2-SiC]

Григорьев О.Н., Винокуров В.Б., Клименко Л.И

Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, 

ул. Кржижановского, 3, Киев, 03680, Украина, e-mail: vinkurov@ipms.kiev.ua
 В12 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ  ПОЛЗУЧЕСТЬ КЕРАМИКИ 

СИСТЕМЫ ZrB2 – SiC - Сr3С2

Григорьев О.Н., Винокуров В.Б., Клименко Л.И.
Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, 
ул. Кржижановского, 3, Киев, 03680, Украина, e-mail: vinkurov@ipms.kiev.ua
В13ТУГОПЛАВКИЕ СОЕДИНЕНИЯ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Паустовский А. В., Алфинцева Р. А., Терещенко В. С., Куринная Т.В.

Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины

ул. Кржижановского, 3, Киев, 03142, Украина, e-mail: dep65@ipms.kiev.ua
В14  ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ КАРБОСИЛИЦИДА ТИТАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МЕХАНОАКТИВАЦИИ И ПЛАЗМЕННО-ИСКРОВОГО СПЕКАНИЯ

Каченюк М.Н., Сметкин А.А.
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», Комсомольский пр. 29, г.Пермь, 614990, Россия, solid@pm.pstu.ac.ru
В15 СИНТЕЗ ДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ, КРИСТАЛЛОВ И ПОКРЫТИЙ СИЛИЦИДОВ ХРОМА И ИХ СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Шахнин Д.Б., Молотовская Л.А., Габ А.И.(1), Малышев В.В., Шустер Дж.(2)
Институт общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского НАНУ  Киев, Украина, victor_malyshev@mail.ru
(1) Национальный технический университет Украины «КПИ» пр. Перемоги 37, Киев, Украина

(2) Рабочая группа по инновационным материалам факультета химии Венского университета ,ул. Верингер 42, Вена, 1090, Австрия
В16 ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ СПЛАВОВ И ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ МОЛИБДЕНА(ВОЛЬФРАМА) С ДРУГИМИ МЕТАЛЛАМИ ИЗ ВОЛЬФРАМАТНО-МОЛИБДАТНЫХ РАСПЛАВОВ

Малышев В.В., Ускова Н.Н., Шахнин Д.Б., Грабчиков С.С.(1)
Институт общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского НАН Украины

пр. Палладина 32/34, г. Киев 03142, Украина, victor_malyshev@mail.ru
(1)ГО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению»

ул. П. Бровки 19, г. Минск 220072, Республика Беларусь
В17 статистическая оценка прочности реакционно-спечённых материалов на основе SiC и B4C
Несмелов Д.Д., Перевислов С.Н.(1), Орданьян С.С.

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Россия, Санкт-Петербург, 190013, Московский пр., д. 26, 

dnesmelov@yandex.ru, ceramic-department@yandex.ru
(1) ОАО «Центральный научно исследовательский институт материалов», Россия,Санкт-Петербург, 191014, Парадная ул., д. 8, perevislov@mail.ru
В18 Конечно-элементный анализ роста трещин в керамических материалах на основе B4C

Евдокимов И. Н., Лещук А. А., Кайдаш О. Н.
Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля  НАН Украины, 

ул. Автозаводская, 2, г. Киев, 04074, тел. (044) 4326848, E–mail: ivv@ism.kiev.ua
В19 синтез и механические характеристики интерметаллида Nd3Al
Цивилицын В.Ю., Бондар И.Б., Власов А.А., Гончарук В.А., Чугунова С.И., Ефимов Н.А.
Институт проблем материаловедения НАН Украины, ул. Кржижановского 3, Киев, 03142, Украина              еmail    resrok.ipms.kiev.ua
В20 ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ НАГРЕВА ПОРОШКОВОЙ СМЕСИ B4C–SiC ПРИ СПЕКАНИИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА  СПЕЧЕННОГО КОМПОЗИТА

Ковальченко М.С., Ткаченко Ю.Г., Бритун В.Ф.,  Юрченко Д.З.

Институт проблем материаловедения  им. И.Н.Францевича НАН Украины,

 ул. Кржижановского, 3, Киев-142, 03680, Украина, e-mail: mskoval@ipms.kiev.ua
В21 СПЕЧЕННАЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ КЕРАМИКА НА ОСНОВЕ  (–Si3N4 C АКТИВИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ ОКСИДОВ АЛЮМИНИЯ И САМАРИЯ

Очкас Л.Ф., Винокуров В.Б. , Юрченко Д.З., Ковальченко М.С.

Институт проблем материаловедения  им. И.Н.Францевича НАН Украины,

ул Кржижановского, 3, Киев–142, 03680, Украина, e–mail: mskoval@ipms.kiev.ua
В22 СВОЙСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ КАРБИДА ТИТАНА 

Гребенок Т.П. Дубовик Т.В, Ковальченко М.С. Субботин В.И. Рогозинская А.А.
Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины,

ул. Кржижановского, 3, Киев-142, 03142, Украина, e-mail: grebenok_t@ipms.kiev.ua
В23 САПОНИТЫ В ТЕХНОЛОГИЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Рудь В.Д., Самчук Л.М.(1), Гулиева Н.М.(2)
Луцкий национальный технический университет, Украина, Луцк, е-mail: vikdmrud@ukr.net
В24 НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ ДИБОРИДОВ ТИТАНА, НИОБИЯ И ХРОМА
Макаренко Г.Н., Крушинская Л.А., Тимофеева И.И, Мацера В.Е., Васильковская М.А.

Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины,

ул. Кржижановского, 3, Киев, 03680, Украина, E-mail: nano@ipms.kiev.ua

В25 Электронно-лучевое спекания ТiH2 c наложением механических колебаний

Быба Е.Г., Лобода П.И., Юркова А.И.
Национальный технический университет Украины «КПИ» 

03056, г.Киев, пр. Победы 37,        biba_e@i.ua
В26 ОСОБЕННОСТИ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ ПОРОШКОВЫХ ЛИГАТУР СИСТЕМЫ   Fe-B4C
Баглюк Г. А., Мамонова А. А., Пятачук С. Г, Хоменко А.И.

Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича  НАН  Украины

ул. Кржижановского, 3 Киев, 03680, Украина, Е-mail gbag@rambler.ru 

В27 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ДИСИЛИЦИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕХАНИЗМА ТВЕРДОФАЗНОЙ РЕАКЦИИ

Кудь И. В., Еременко Л. И., Лиходед Л. С., Зяткевич Д. П., Уварова И. В.

Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины,
3, ул. Кржижановского, Киев-142, 03680, Украина, e-mail:nano@ipms.kiev.ua
В28 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ СВОЙСТВА НИЗКОРАЗМЕРНОГО ZnS ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА

Бачериков Ю.Ю1.,Жук А.Г. (1),Семененко Н.А.(1),Зеленский С.Е.(2),
Крылова О.С.(2)
1Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины

просп. Науки 41, Киев 03028, Украина. *e-mail: Yuyu@isp.kiev.ua
2 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

проспект Академика Глушкова, 2, Киев, 03022, Украина
В29 Спектральные характеристики микро- и наноразмерного ZnS:Mn полученного методом одностадийного синтеза

Бачериков Ю.Ю1*., Жук А.Г.1, Зеленский С.Е.2, Дмитриева Д.А.2
1Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины, проспект Науки, 45, г. Киев, 03028, Украина. *e-mail: Yuyu@isp.kiev.ua
2Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, проспект Академика Глушкова, 2, Киев, 03022, Украина
В30 ПОЛУЧЕНИЕ Cu2ZnSnS4 МЕТОДОМ самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
Бачериков Ю.Ю., Жук А.Г., Бабичук И.С., Юхимчук В.А., Джаган В.Н.

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарьова НАН Украины,
пр. Науки, 45, 03028, Киев, Украина, e-mail: babichuk@isp.kiev.ua

B31 СИНТЕЗ ТУГОПЛАВКИХ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С ДИССИПАТИВНОЙ СТРУКТУРОЙ В ТВЕРДОФАЗНЫХ РЕАКЦИЯХ ОБМЕНА

Логвинков С.М., Борисенко О.Н.

Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца 61001, г. Харьков, пр. Ленина 9а,  e-mail: smlogvinkov@yandex.ua
В32 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ТАБЛЕТОК ГАФНАТА ДИСПРОЗИЯ

Красноруцкий В.С., Белаш Н.Н., Чернов И.А., Белкин Ф.В., Свитличный Е.А., Лобач К.В., Зигунов В.В., Куштым А.В., Слабоспицкая Е.А.
Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» Харьков, Украина
В33  ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БОРА НА ПРОЦЕССЫ СИНТЕЗА

КОМПОЗИЦИИ TiN – TiB2 МЕТОДОМ РЕАКЦИОННОГО ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОГО СПЕКАНИЯ

Петухов А.С., Хобта И.В., Рагуля А.В., Тимофеева И.И.
Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАНУ
ул. Кржижановского 3, 03680, Киев, Украина e-mail: asp@ipms.kiev.ua
В34 ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ IN SITU РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТУГОПЛАВКОГО СПЛАВА NbCrMoVTa
Карпец М.В., Макаренко Е.С., Мысливченко А.Н., Крапивка Н.А., Горбань В.Ф. 

Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича НАН Украины, ул. Кржижановского,3, Киев 03142, Украина, e-mail: olena.maluhina@gmail.com
В35 ОБРАЗОВАНИЕ ТВЕРДОГО РАСТВОРА БОРА  В ТАНТАЛЕ ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ СМЕСИ ИХ ПОРОШКОВ  В ПЛАНЕТАРНОЙ МЕЛЬНИЦЕ 

Савяк М.П., Мельник А.Б., Тимофеева И.И., Ивченко В.И., Карпец М.В., Удовик О.О., Дубчак С.Ю., Уварова И.В.

Институт проблем материаловедения НАН Украины им. И.М.Францевича, 

Кржижановского 3, Киев, 03142 Украина, e-mail:saviak@ipms.kiev.ua

В36 СИНТЕЗ ДИБОРИДА ВАНАДИЯ ПРИ ИЗМЕЛьЧЕНИИ СМЕСИ ПОРОШКОВ  V  и В  в ПЛАНЕТАРНОЙ МЕЛЬНИЦЕ
Савяк М.П., Тимофеева И.И., Ивченко В.И., Васильковская М.А., Дубчак С.Ю., Проценко Л.С., Удовик О.О., Уварова И.В.

Институт проблем материаловедения НАН Украины им. И.М.Францевича, 

Кржижановского 3, Киев, 03142 Украина, e-mail:saviak@ipms.kiev.ua

В37ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТЕРМОБАРИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА НИТРИДА АЛЮМИНИЯ С ДОБАВКОЙ ОКСИДА ИТТРИЯ 

Урбанович В.С., Шипило Н.В.(1), Шевченок А.А.(2)
(1)ГО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению» 
220072, Беларусь, г. Минск, ул.П.Бровки, 19,тел. 284-12-55, urban@ifttp.bas-net.by 

(2)ГНУ «Институт порошковой металлургии» НАН Беларуси

220005, Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, 41.
В38 Получение сверхтвёрдых композитов в системе CАЛМ. –  Ti4WC5 в условиях высоких давлений и температур

Туркевич В.З., Стратийчук Д.А., Осипов А.С.

Институт сверхтвёрдых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины

04074, г. Киев, ул. Автозаводская, 2    vturk@ism.kiev.ua
В39 спонтанная кристаллизация алмаза в присутствии кристаллов кубического нитрида бора

Боримский И. А., Боримский А. И., Ткач В. Н.

Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, ул. Автозаводская, 2, Киев, 04074, Украина. E-mail: lab7@ism.kiev.ua
В40  Синтез кубического нитрида бора в присутствии нитрида кремния

Боримский И. А. (1), Тимофеева И. И. (2), Быков А. И. (2)
(1)Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, ул. Автозаводская, 2, Киев, 04074, Украина. E-mail: lab7@ism.kiev.ua
(2)Институт проблем материаловедения НАН Украины, ул. Кржижановского 3, 03142, Киев, Украина 

В41 РЕАКЦИОННОЕ СПЕКАНИЕ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ КЕРАМИКИ  
СИСТЕМЫ Ti – C - Si

Быков А.И.(1), Ковалев А.В.(1), Клочков Л.А.(1), Коричев С.Ф.(1), Боримский А.И.(2)

(1)Институт проблем материаловедения, Национальная Академия наук Украины, 

ул. Кржижановского 3, 03142 Киев, Украина, abykov@ipms.kiev.ua 

(2)Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, ул. Автозаводская 2, Киев 04074,Украина
В42  ФАЗОВЫЙ СОСТАВ КОМПОЗИТОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ СПЕКАНИЕМ ВЮРЦИТНОГО НИТРИДА БОРА 

Быков А.И.(1),Боримский И.А.(2)Клочков Л.А.(1),Коричев С.Ф.(1),Боримский А.И(2) 
(1)Институт проблем материаловедения, Национальная Академия наук Украины, 

ул. Кржижановского 3, 03142 Киев, Украина, abykov@ipms.kiev.ua 

(2)Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, ул. Автозаводская 2, Киев 04074, Украина
В43 ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛМАЗОВ, СИНТЕЗИРОВАННЫХ В РАЗНЫХ РОСТОВЫХ СИСТЕМАХ

Ильницкая Г.Д., Зайцева И.Н., Соколов А.Н., Ткач В.Н., Кузьменко Е.Ф., Исонкин А.М.

Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины

ул. Автозаводская, 2, Киев, 04074, Украина, e-mail: izaitseva@ukr.net
В44  ВЛИЯНИЕ способов ОБРАБОТКИ алмазных микропорошков на их адсорбционно-структурные характеристики
Ильницкая Г.Д.(1),Олейник Н.А.(1), Сизоненко О.Н.(2), Базалий Г.А. (1),Цыба Н.Н.(3)
(1) Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, ул. Автозаводская,2, 04074, Киев,Украина, E-mail: oleynik_nonna@ukr.net
 (2) Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, пр. Октябрьский 43а, Николаев,Украина: E-mail sizonenko43@rambler.ru
(3)Институт сорбции и проблем эндоэкологии  НАН Украины,ул. Генерала Наумова, 1, 03164, Киев, Украина
В45  Прецизионная Правка абразивных и алмазных шлифовальных кругов

Адамовский А.А., Зюкин Н.С.

Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича НАН Украины, 03680, Киев – 142,  ул. Кржижановского, 3. E-mail:         adamovskyi@ipms.kiev.ua
В46 ТРЕНИЕ И ИЗНОС СТМ–ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ СО СМАЗКОЙ

Адамовский А.А., Варченко В.Т.

Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича НАН Украины

03680, Киев – 142, ул. Кржижановского, 3. E-mail: adamovskyi@ipms.kiev.ua
В47 Влияние свободного объема полимеров на характеристику зерен сверхтвердого материала, входящих в их состав, как наполнителей

Савченко Д.А., Пащенко Е.А., Лажевская О.В., Черненко А.Н., Найдюк Е.А.

Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины 

04074, г. Киев, Украина, ул. Автозаводская, 2,         E-mail: lab6_1@ism.kiev.ua
В48 Теплостойкие металлосодержащие полимеры для связывания порошков тугоплавких соединений в композитах
Пащенко Е.А., Савченко Д.А., Лажевская О.В., Черненко А.Н., Малышев А.В. 

Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, 04074, г. Киев, Украина,  ул. Автозаводская, 2,            E-mail: lab6_1@ism.kiev.ua
В49 ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИПОРОШКОВ НИТРИДА КРЕМНИЯ Si3N4 И ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ

Морозов И.А., Скороход В. В., Морозова Р. А., Кондрашов А. В.

Институт проблем материаловедения НАН Украины, ул. Кржижановского 3, Киев, 03142 Украина, E-mail: imorozov@i.ua
В50 ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА НА СВОЙСТВА ПОРОШКОВ  AlN И ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ

Морозов И.А., Скороход В. В., Морозова Р. А., Кондрашов А. В.

Институт проблем материаловедения НАН Украины, ул. Кржижановского 3, Киев, 03142 Украина, E-mail: imorozov@i.ua
В51 ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДА В СОЗДАНИИ КОМПОЗИЦИИ АЛМАЗ-МЕТАЛ

Морозов И.А.,Олейник Г.С.,Истомина Т.И.,Морозова Р. А.,Кондрашов А.В.,Куприянова Е.А.

Институт проблем материаловедения НАН Украины, ул. Кржижановского 3, Киев, 03142 Украина, Email: imorozov@i.ua
В52 КАРБИДОСТАЛИ, ДИСПЕРСНОУПРОЧНЕННЫЕ  СОЕДИНЕНИЯМИ TiC, TiB, TiB2
Сизоненко О.Н.(1), Григорьев Е.Г. (2), Зайченко А.Д. (1), Присташ Н.С. (1), Липян Е.В. (1), 

Торпаков А.С.(1), Юрлова М.С.(2)
(1) Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, пр. Октябрьский, 43а, Николаев: sizonenko43@rambler.ru;
(2) Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Каширское шоссе, 31, Москва: EGGrigoryev@mephi.ru
Четверг, 23 мая 2014 г.
Вечернее заседание
Секция 3-С    15 – 17.30
Покрытия и пленки с использованием тугоплавких соединений.
Председательствуют:          Борисов Ю.С.
      Подчерняева И.А.
С1 Особенности ЛЕГИРОВАНных ПЛЕНОк тугоплавкого оксида цинка и формирования твердых растворов на Его основе

Г.В. Лашкарев, В.Й. Лазоренко, И.И. Штеплюк, А.И. Евтушенко, В.А. Карпина, Д.В. Миронюк, В.В. Картузов, O.Ю. Хижун, Л. И. Овсянникова, Н.В. Дранчук, В. И. Попович, П. В. Демидюк, Т. Ш. Османов, Д. А. Федорченко, С.В. Трушкин, И.И. Позняк, Л.И. Петросян
Институт проблем материаловедения им. И. М. Францевича НАН Украины, 03680,     Киев-142,  Украина, Е-mail: geolash@ipms.kiev.ua                                                                   15  минут
С2 Особенности влияния облучения быстрыми тяжелыми ионами Хе, температурного отжига и типа подложки на структуру пленок оксида цинка

Миронюк Д.В. 1, Лашкарев Г.В.1, Скуратов В.А.2, Тимофеева И.И.1, Лазоренко В.И.1, Трушкин С.В.1, Марьянчук П.Д.3
1Институт проблем материаловедения им. И. М. Францевича НАН Украины, ул. Кржижановского 3, 03680, Киев, Украина,       e-mail: denysmyroniuk@gmail.com
2Обьединенный институт ядерных исследований, ул. Жолио-Кюри 6, Дубна, Россия

3Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, ул. Коцюбинского 2, Черновцы, Украина
                                                                                                                                        15 минут   

С 3  АКТИВИРОВАННОЕ ЛАЗЕРНО-МИКРОПЛАЗМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ ТИТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙС УПРОЧНЯЮЩИМИ НИТРИДНЫМИ ФАЗАМИ

Кузьмич-Янчук Е.К., Борисов Ю.С., Войнарович С.Г., Кислица A.H., Бернацкий A.B.
Институт электросварки им. Е.О. Патона НАНУ, г. Киев, ул. К. Малевича,13 borisov@paton.kiev.ua
                            15 минут
С 4 ФОРМИРОВАНИЕ ТРИБОПЛЁНКИ В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ПОКРЫТИЯ СИСТЕМЫ AlN-Ti(Cr)B2 В УСЛОВИЯХ ТОЧЕНИЯ ЗАКАЛЁННОЙ СТАЛИ

Подчерняева И.А.(1), Клименко С.А.(2), Береснев В.М.(3), Панашенко В.М.(1),

Верхотуров А.Д.(4), Гранкин С.С.(3), Клименко С.Ан.(2), Копейкина М.Ю.(2)
 (1) Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича НАН Украины,ул. Кржижановского, 3, Киев, 03680, Украина,

e-mail: panavic@ukr.net
(2) Институт сверхтвёрдых материалов им. В.Н.Бакуля НАН Украины,ул. Автозаводская, 2, Киев, 04074, Украина, e-mail: atmu@ism.ua 

(3) Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина МОН Украины, пл. Свободы, 4, Харьков, 61022, Украина, 

e-mail: beresnev-scpt@yandex.ru 

(4) Институт водных проблем и экологии ДВО РАН,ул. Московская, 9, г. Хабаровск, 680000, Россия,       e-mail: verhoturov36@mail.ru                                                                                         
                          15 минут   
С5  ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДЛОЖКИ НА СВОЙСТВА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИХ  Si-C-N ПЛЕНОК 
Козак А. А., Порада А. K., Иващенко Л. A., Иващенко В. И., Бутенкo О. А., Томила Т.В.

Институт проблем материаловедения  им. И.Н. Францевича  НАН Украины, 

ул. Крижановского, 3, Киев, 03680, Украина, email: ivash@ipms.kiev.ua             15 минут
С6 Свойства пленок, полученных магнетронным распылением высокоэнтропийного V-Cr-Cu-Ni-Co-Fe-Al сплава в условиях ионной бомбардировки

Шагинян Л.Р., Горбань В.Ф., Крапивкa Н.А., Копылов И.Ф., Верещака В.М., Карпец М.В.

Институт Проблем Материаловедения НАН Украины 03680, Киев – 142, ул. Кржижановского 3,  
          lrshag@ipms.kiev.ua                                                                                           15 минут
С7  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИН НАНОРАЗМЕРНЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОСЛОЕК, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА МЕХАНИЗМ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ПЛЁНОК НА ОСНОВЕ ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Рудь Б. М., Шелудько В. Е., Тельников Е. Я., Гончар А. Г.

Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины

ул. Кржижановского, 3, Киев, 03680, Украина, e-mail:  filmdep7@ipms.kiev.ua
                                                                                                                                               15 минут
С8  НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ДИФФУЗИОННЫЕ БАРЬЕРЫ В КОНТАКТАХ К ШИРОКОЗОННЫМ ПОЛУПРОВОДНИКАМ
Кудрик Я.Я.

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины, 03028, просп. Науки 41, Киев, Украина,    e-mail: kudryk@isp.kiev.ua









                           15 минут
С9 Омические контакты к полупроводниковым тугоплавким соединениям А3N: теория и эксперимент

Беляев А.Е.(1), Болтовец Н.С.(2), Брунков П.Н.(3), Жиляев Ю.В.(3), Свешников Ю.Н.(4), 
Саченко А.В.(1), Конакова Р.В.(1), Шеремет В.Н.(1)
(1)Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАНУ 03028, Киев, пр. Науки 41, Украина,
 e-mail: konakova@isp.kiev.ua
(2)Государственное предприятие НИИ "Орион" 03057 Киев, Украина, ул. Эжена Потье 8А,
e-mail: bms@i.kiev.ua
(3)Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая 26, Россия, e-mail: zhilyaev@jyuv.ioffe.ru
(4)ЗАО "Элма-Малахит", 124450 Москва, Зеленоград, д.4, стр. 2, Россия 
e-mail: sveshnikov-elma@yandex.ru
                                                                                                




      






                                                       15 минут

С10  ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЕ ПРИПЕКАНИЕ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА НАПЛАВКЕ

Лопата Л. А., Ляшенко Б.А.
Институт проблем прочности им.  Г.С. Писаренко НАН Украины, ул. Тимирязевская, 2, г. Киев, beryuza@ukr.net
                           









 

                                                                                                                      15 минут




                                                                        
                                 Обсуждение докладов
Четверг, 22 мая 2014 г.
Секция 3 - С
Покрытия и пленки с использованием тугоплавких соединений.

Стендовые доклады 

с 15 до 17.00

С11 Получение, структура и свойства металлокерамических покрытий из плакированных медью частиц WC-W2C

Лобода П.И., Сысоев М.А., Смирнов И.В., Терещенко А.С.

Национальный технический университет Украины «КПИ» 03056, г.Киев,

 пр. Победы 37,             sisoev@mail.ua
С12 ВЛИЯНИЕ СПОСОБА НАПЫЛЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ WC-Co-Cr
Борисов Ю.С., Астахов Е.А., Мурашов А.П., Грищенко А.П., Вигилянская Н.В., Коломыцев М.В.

Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украини 03680 Украина, Киев-150, ул. Боженко 11, 
E-mail:office@paton.kiev.ua
C13  СВЕРХЗВУКОВОЕ ВОЗДУШНО-ГАЗОВОЕ ПЛАЗМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ КЕРМЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ СИСТЕМЫ «КАРБИД-НИХРОМ»
БорисовЮ.С.БорисоваА.Л.,Коломыцев М.В.Вигилянская Н.В.МасючокО.П.Милованов А.А.
Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины 0360 Украина, Киев-150, ул. Боженко 11, 
E-mail:office@paton.kiev.ua
C14  ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА СВЕРХЗВУКОВОГО ВОЗДУШНО-ГАЗОВОГО ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ
Коржик В.Н.,Борисова А.Л.,Попов В.В.,Коломыцев М.В.,Чайка А.А.,Ткачук В.И., Вигилянская Н.В.

Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украини, 03680, Украина, Киев-150, ул. Боженко 11, E-mail:vn@paton.kiev.ua
С15  ФАЗОВЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОРОШКОВ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ СИСТЕМЫ Fe-Al МЕТОДОМ МХС

Борисова А.Л.(1Тимофеева И.И.(2Васильковская М.А.(2Бурлаченко А.Н.(1ЦымбалистаяТ.В.(1

(1)Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, 03680, Киев, ул.Боженко,11,Украина; borisov@paton.kiev.ua
(2)Институт проблем материаловедения им.И.Н.Францевича НАН Украины,036068, Киев,ул.Кржижановского,3, Украина; timof@ipms.kiev.ua
С16 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И   СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОИСКРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ НИХ

Паустовский А.В., Ткаченко Ю.Г., Алфинцева Р.А.,  Юрченко Д.З.

Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича НАНУ,  : dep65@ipms.kiev.ua
С17 ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КАРБИДОВ МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА: УСЛОВИЯ ОСАЖДЕНИЯ, КОРРОЗИОННАЯ, АБРАЗИВНАЯ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Малышев В.В., Ускова Н.Н., Шахнин Д.Б., Захарченко А.В.(1), Косенко В.А.(1)
Институт общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского НАН Украины пр. Палладина 32/34, г. Киев 03142, Украина, victor_malyshev@mail.ru
(1)Университет «Украина» ул. Хорива 1г, Киев 04071, Украина 
С18  ГИБРИДНЫЕ ПОКРЫТИЯ СИСТЕМЫ Al2O3/TI/(Zr-Nb-Ti-Hf-Ta)N, ПОЛУЧЕННЫЕ КОМБИНИРОВАННЫМИ МЕТОДАМИ ОСАЖДЕНИЯ

Береснев В.М., Немченко У.С., Колесников Д.А.(1), Сребнюк П.А.

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Украина, 61022, Харьков,
 пл. Свободы, 6, beresnev-scpt@yandex.ru
(1)Белгородский государственный национальный исследовательский университет,

Россия, 308015, Белгород, ул. Победы, 85
С19  ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФАЗОВО-СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ИОН-НО-ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ТУГОПЛАВКИХ МАТЕРИАЛОВ  TI-W-B,  TI-W-C СИСТЕМ

Шовкопляс О.А., Соболь О.В.(1)
Сумский государственный университет, ул. Римского-Корсакова, 2, 40007, Сумы, Украина, sana@mss.sumdu.edu.ua
(1)Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”, ул. Фрунзе, 21, 61002, Харьков, Украина, sool@kpi.kharkov.ua
С20 РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ВЛИЯНИЯ ИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ВАКУУМНО-ДУГОВЫХ НИТРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Соболь О.В.(1), Андреев. А.А. (2), Воеводин В.Н. (2), Горбань В.Ф. (3), Картмазов Г.Н.  (2), 
Столбовой В. А. (2), Левенец В.В. (2), Лысан Д.В. (2)
(1)Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”, ул. Фрунзе, 21, 61002, Харьков, Украина, soova@ukr.net
(2)Национальный научный центр «ХФТИ», ул. Академическая,1, 61108, г. Харьков, Украина

e-mail: aandreev@kipt.kharkov.ua
(3) Институт проблем материаловедения им. И,М. Францевича,      e-mail: gvf@ipms.kiev.ua
С21  Диффузионные многокомпонентные покрытия на сталях 12Х18Н10Т и У10А
1Аршук М.В., 1Хижняк О.В., 2Дубинина Е.C.

НТУ Украины «КПИ» 1ИФФ Кафедра металловедения и термической обработки

2Факультет лингвистики, технический факультет английского язика № 2

03056, Украина, г. Киев, пр. Победи, 37 корп. № 9, marina351@rambler.ru
С22 КОМПЛЕКСНЫЕ АЛЮМОХРОМИРОВАННЫЕ ПОКРЫТИЯ НА КОНСТРУКЦИОННЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВАХ

Смокович И.Я., Лоскутова Т.В., Бронникова В.А., Цымбалюк В.М.

НТУУ «КПИ», Инженерно-физический факультет, кафедра металловедения и термической обработки, 03056, м. Київ - 56, вул. Політехнічна 35, корпус 9       ira.smokovich@gmail.com
С23  НОВЫЕ МАТЕРИАЛИ ДЛЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Тищенко Я. С., Макудера А. А., Глабай М. С., Лакиза С. Н.

Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины, ул. Кржижановского, 3, Киев, 03680, Украина      е-mail: tyshjana@ukr.net
С24  ТЕХНОЛОГИЯ  ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТОНАЦИОННЫХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ ПОКРЫТИЙ  СироваткаВ.Л.,ЯковлеваМ.С.,И.И.,БондаренкоА.А.,ГальцовК.Н., Чернацкая В.Ю          Институт  проблем  материаловедения  им. И.Н. Францевича НАНУ , ул. Кржижановского,3, Киев, 03142, Украина, E-mail: sirov@voliacable.com   
С25  ФОРМИРОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ ДЕТОНАЦИОННЫМ МЕТОДОМ    Сироватка В.Л., Яковлева М.С.,  Тимофеева И.И., Бондаренко А.А., Гальцов К.Н., 

Чернацкая В.Ю., Васильковская М.А. 
 Институт  проблем  материаловедения  им. И.Н. Францевича НАНУ,  ул. Кржижановского,3 Киев, 03142, Украина, E-mail: sirov@voliacable.com 
С26  СТОЙКОСТЬ ДЕТОНАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИДОВ ЖЕЛЕЗА В МОРСКОЙ ВОДЕ

Сироватка В.Л.,Яковлева М.С.,Бондаренко А.А.,Васильковская М.А., Гальцов К.Н,,

Чернацкая Ю.В.
Институт  проблем  материаловедения  им. И.Н. Францевича НАН Украины, ул. Кржижановского,3, Киев, 03680, Украина, е-mail: sirov@voliacable.com
С27  ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ СТАЛЕЙ ПОКРЫТИЯМИ НА ОСНОВЕ БОРИДОВ ЖЕЛЕЗА

Поляков И.А., Чернега С.М.

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Украина, г. Киев, ул. Политехническая, корп. 9, тел.: (066) 990-90-35

e-mail: smchernega@mail.ru; polykov_igor@mail.ru
С28  ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТОЛСТЫХ ПЛЁНОК НА ОСНОВЕ Ni3B
 Паустовский А. В., Рудь Б. М., Шелудько В. Е., Тельников Е. Я., Смертенко П. С.(1), КременицкийВ. В.(2), Захарченко И. В.(3)

Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины ул. Кржижановского, 3, Киев, 03680, Украина, e-mail: dep65@ipms.kiev.ua
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(2)Технический центр НАН Украины,ул.Покровская,13,Киев,04070,Украина,e-mail: krem@tc.nasu.kiev.ua
(3)КНУ им. Тараса Шевченко,физ.фак. кафедра оптики,проспект Ак. Глушкова, 2, Киев, 03022, Украина
С29  ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ характеристики толстых пленок на основе нано- и микродисперсных порошков диоксида олова 

Гончар А. Г., Рудь Б. М., Симан Н.И., Фиялка Л. И. 

Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины
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С30  ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ОКСИДА ХРОМА

 Родионов В.Е.(1), Родионов Е.В.(2), Шмидко И.Н.(1)
(1)Институт физики полупроводников им.В.Е.Лашкарева Национальной Академии наук Украины, проспект Науки 41, Киев, 03028, Украина; E-mail: igor_ns@ukr.net
(2)Национальный университет пищевых технологий, ул.Владимирская, 68, Киев, 01033, Украина;
 E-mail: rodionov@ukr.net
С31 Размерная Зависимость електросопротивления в тонких пленках  ТiB2
Драненко А.С.

Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины
Украина, 03680, Киев – 142, ул. Кржижановского, 3  e-mail: dranenko@ipms.kiev.ua
С32 ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ АРГОНА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИЛЕГИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕМ ПЛЕНОК ОКСИДА ЦИНКА ОСАЖДЕННЫХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ 
Дранчук Н.В., Лашкарев Г.В., Лазоренко В.И., Батурин В.А.(1), Карпенко А.Ю.(1), Евтушенко А.И.
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e-mail: baturin49@gmail.com
С33  Исследование Изменения Характеристик Пленок ZnO:Al, ОСАЖДЕННЫХ МЕТОДОМ МагнетроннОГО РАСПЫЛЕНИЯ, ОТ Температуры Подложки 
Попович В.И., Лашкарев Г.В., Лазоренко В.И., Батурин В.А.(1), Карпенко А.Ю.(1), Евтушенко А.И.

Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича, НАНУ, Кржижановского, 3, Киев, 03680, Украина, e-mail: popovych.vas@gmail.com
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Бачериков Ю.Ю.1, Конакова Р.В.1, Охрименко О.Б.1, Березовская Н.И. 2 Капитанчук Л.М.3, Светличный A.M.4, Линец Л.Г.4 .
1 Институт физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАН Украины, 03028, Киев, проспект Науки 41, Украина, e-mail: olga@isp.kiev.ua
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пер. Некрасовский 44, Россия
С35  ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКСИКАРБИДОХРОМОВЫХ ПЛЕНОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

 Литвиненко В.В.(1), Родионова Н.А.(2), Родионов В.Е.(2)
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С36  ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ АЛЮМИНИЕМ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ОКСИДА ХРОМА, ПОЛУЧЕННЫЕ ПО МОС ТЕХНОЛОГИИ

 Литвиненко В.В.(1), Родионов Е.В.(2), Шмидко И.Н.(3)
(1)Институт электрофизики и радиационных технологий НАН Украины,ул.Чернышевського, 28,
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(2)Национальный университет пищевых технологий, ул.Владимирская, 68, Киев, 01033, Украина; E-mail: rodionov@ukr.net
(3)Институт физики полупроводников им.В.Е.Лашкарева Национальной Академии наук Украины, проспект Науки 41, Киев, 03028, Украина; E-mail: igor_ns@ukr.net 
С37 влияние отжига на морфологию и структуру   тонких пленок никеля и хрома  нанесенных  на оксидные материалы 

  Найдич Ю.В., Габ И.И., Стецюк Т.В., Костюк Б.Д.

Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича Национальной академии наук Украины, 03680, Киев-142, Кржижановского, 3, naidich@ipms.kiev.ua
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  Родионова Н.А., Шмидко И.Н.
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 С39  Азотирование титановых сплавов с предварительной активацией          поверхности МАО

 Соловар А.Н., Бобина М.Н., Хижняк В.Г., Иванов Д.В. 

  Национальный технический университет Украины «Киевский Политехнический Институт», 
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C41 РОЛЬ ГИДРИДА ИТТРИЯ В ПОВЫШЕНИИ ЖАРОСТОЙКОСТИ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРИТИЙ

Морозов И.А., Алфинцева Р.А., Морозова Р. А., Кондрашов А. В., Куприянова Е.А.

Институт проблем материаловедения НАН Украины, ул. Кржижановского 3, Киев, 03142 Украина, E-mail: imorozov@i.ua
C42 ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГАЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ С УЧАСТИЕМ ВОДОРОДА

Морозов И.А., Яковлева М.С., Терентьев А.Е, Морозова Р. А., Кондрашов А. В., Куприянова Е.А.

Институт проблем материаловедения НАН Украины, ул. Кржижановского 3, Киев, 03142 Украина, E-mail: imorozov@i.ua
Пятница, 23 мая 2014 г.
Утреннее заседание

Секция 4 -  D
10.00 – 12.00
Наноструктурные тугоплавкие соединения.
Председательствуют:          Рагуля А.В.

     Лашкарев  Г.В.
D1 EXPERIMENTAL AND THEORETICAL INVESTIGATIONS OF Ti-B-N-C FILMS

 Іvashchenko V.I.(1), Scrynskyy P.L.(1), Kuzmichev A.I.(2), Dub S.N.(3), 

Khyzhun O. Yu.(1), Timofejeva I.I.(1), Butenko O.O.(1)

(1)Institute of Problems of Material Science, NAS of Ukraine, Krzhyzhanovsky s.3, 03142 Kyiv, Ukraine, ivash@ipms.kiev.ua

(2)National Technical University “KPI”, bul. Peremoga, 37,  03056 Kyiv, Ukraine

(3)Institute for Superhard Materials, 2, Avtozavodska str., Kyiv, 04074, Ukraine, lz@ism.kiev.ua
     15 минут
D2 ОСОБЕННОСТИ СПИН-ЗАВИСИМЫХ  ЯВЛЕНИЙ В  ФЕРРОМАГНИТНЫХ НАНОКОМПОЗИТАХ Co/Al2O3 И ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ИХ РОСТ И СВОЙСТВА
Лашкарёв Г.В.(1), Радченко М.В.(1), Бугаëва М.Э.(1), Крушинская Л.А.(2), Стельмах Я.А.(2), Кнофф В.(3),Стори Т.(3), Бугаëва Д.А.(1), Асоцкий В.В.(1), Петросян Л.И.(1),  Федорченко Д.А.(1) 

(1)Институт проблем материаловедения им. И.М. Францевича, 
ул. Кржижановского, 3, 03680 Киев, Украина, gvl35@ipms.kiev.ua
(2)Институт Электросварки им. Е.О. Патона НАНУ, ул. Антоновича, 68, Киев

(3)Институт физики ПАН, ул. Лотникова 32/46, Варшава, Польша
       15 минут
D3 ИСПАРЕНИЯ ВЫРАЩИВАНИЕ НАНООБРАЗОВАНИЙ ZnO МЕТОДОМ ВЗРЫВНОГО ПРЕКУРСОРА КОНЦЕНТРИРОВАННЫМ СОЛНЕЧНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 
Евтушенко А.И., Лазоренко В.И., Ткач В.Н.(1), Стрельчук В.В.(2),  Клочков Л.А., Гаращенко В.В. (1),Коломыс А.Ф. (2),Петросян Л.И.,Попович В.И., Лашкарев Г.В.
Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича, НАНУ, ул. Кржижановского, 3, Киев, 03680, Украина, e-mail: a.ievtushenko@yahoo.com
(1)Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля, НАНУ, ул.Автозаводская, 2, Киев, 04074,  Украина, e-mail: tkach@ism.kiev.ua

(2)Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАНУ, пр. Науки 45,  Киев, 03028,  Украина, e-mail: strelch@isp.kiev.ua

                                                                                                                           15 минут

D4 Влияние термобарической обработки под высоким давлением на физико-механические свойства  микро- и нанокристаллического  SiC
Урбанович В.С. (1),Андриевский Р.А.(2),Matovic B.(3),Boskovic S. (3), Bucevac D. (3), 

Jaworska L.(4), Klimczyk P. (4), Судник Л.В. (5), Нисс В.С. (6), Григорьев С.В. (6)
(1) ГО «Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению»
220072, Беларусь, г. Минск, ул.П.Бровки, 19,тел. 284-12-55, urban@ifttp.bas-net.by 

(2) Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, Россия

(3)Vinsa Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Serbia

(4) The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Krakow, Poland
(5) ГНУ Ин-тут порошковой металлургии НАН Беларуси220005,Беларусь,г.Минск,ул.Платонова41
6) Белорусский национальный технический университет, 220013, г. Минск, пр-кт Независимости, 65

          15 минут
D5 ОБРАЗОВАНИЕ ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ НАНОАЛМАЗОВ В ЛУКООБРАЗНЫХ УГЛЕРОДНЫХ СТРУКТУРАХ

Корниенко Н.Е.(1), Рудь А.Д. (2)

(1)Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, просп.Глушкова 6, nikkorn@mail.univ.kiev.ua
(2) Институт металлофизики им.Г.В.Курдюмова НАН Украины, бул. Вернадского, 36

rualdim@rambler.ru
     15 минут

D6 КИНЕТИКА ПЕРЕНОСА WO3 ЧЕРЕЗ ГАЗОВУЮ ФАЗУ 

Матвейчук А.А., Бондаренко В.П., Галков А.В., Евдокимова О.В.

Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины,

ул. Автозаводская, 2, 04074, Киев, Украина, е-mail: alejandro.m@mail.ru 

      15 минут

D7 Основные принципы создания нового направления в науке о материалах – энтропийно-экологической         материалогии

Верхотуров А.Д.(1), Макиенко В.М.(2), Чаков В.В.(1), Коневцов Л.А.(3)
(1)Институт Водных и экологических проблем ДВО РАН (Россия, Хабаровск)

E-mail: Verhoturov36@mail.ru
(2)Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Россия, Хабаровск)

E-mail: mvm_tm@festu.khv.ru

(3)Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН (Россия, Хабаровск);
 E-mail: konevts@narod.ru
                   







       15 минут

                                                 Обсуждение докладов
                 Пятница, 23 мая 2014 г.
Секция D,
Наноструктурные тугоплавкие соединения.
Стендовые доклады

                              С 10.00 до 14.00

D8  Ab-initio investigation of La-Ba-B6 ALLOYS

Ivashchenko V.I., Shevchenko V.I., Olifan E.I., Rud B.M.

Institute for Problems of Material Science, NAS of Ukraine (Dep. 7), 

Krzhyzhanovsky str. 3, 0380 Kyiv-142, Ukraine, e-mail: ivash@ipms.kiev.ua
D9  ОКСИДНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ НАНОКЕРАМИКА, ПОЛУЧЕННАЯ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Шульженко А. А., Гаргин В. Г., Соколов А. Н., Александрова Л. И.

Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины,
 04074 Киев-74, ул. Автозаводская, 2, E-mail: kybor@ism.kiev.ua
D10  Рентгеноспектральное исследование особенностей электронной структуры пустых графитных наночастиц 

Илькив Б.И., Фоя А.А., Петровская С.С., Сергиенко Р.А.(1), Илькив А.В.(2), 

Зауличный Я.В.(2)

Институт проблем материаловедения НАН Украины, 

ул. Крижановского, 3, Киев, 03068, Украина; e-mail: b_ilkiv@ukr.net
(1)Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины, 

бульвар Вернадского, 34, 03068, Украина; e-mail: rsruslan17@gmail.com
(2)Национальный технический университет Украины «КПИ» 

ул. Политехническая, 35, Киев 03056, Украина; e-mail: zaulychnyy@ukr.net
D11 карбамидный синтез нитрида бора 
Рагуля А.В., Томила Т.В., Крушинская Л.А., Котко А.В., Франкфурт В.М.,

Лобунец Т.Ф., Широков А.В.

Институт проблем материаловедения  им. И.Н. Францевича НАН Украины, Киев, Украина, email: tomila@ipms.kiev.ua  

D12  ВЛИЯНИЕ ТЕФЛОНОВОЙ ПОДЛОЖКИ НА ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК МАГНЕТИТА Fe3O4.

А. Ф. Андреева, А. М. Касумов, В.З. Хриновский

Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины, 03680, Киев-142, ул. Кржижановского, 3, E-mail: andreeva@ipms.kiev.ua
D13  КОМБИНИРОВАННЫЙ ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НАНОПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ ВОЛЬФРАМА 

Малышев В.В., Кущевская Н.Ф., Шахнин Д.Б., Бошицкая Н.В.(1), Ле Тхи Май Хыонг(2)
Университет «Украина» ул. Хорива 1г, Киев 04071, Украина, victor_malyshev@mail.ru
(1)Институт проблем материаловедения им.И.Н.Францевича НАН Украины

ул. Кржижановского 3, Киев-142, 03680, Украина 

(2)Институт химии природных соединений Вьетнамской академии наук и технологий

18 Хванг Квок Вьет Рд., Чау Джай Дист., Ханой, Вьетнам
D14  ПОЛУЧЕНИЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ тугоплавких Nb-Mo-Ta-W-V И Nb-Mo-Ta-W-Hf  ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ МЕТОДОМ МЕХАНИЧЕСКОГО ЛЕГИРОВАНИЯ

Юркова А.И., Чернявский В.В., Кравченко А.И.

Национальный технический университет Украины «КПИ»?Просп. Победы, 37, Киев, 03056, Украина, 

yurkova@list.ua; vadikv13@gmail.com.
D15  Исследование процессов уплотнения нанокристаллических порошков в системе  ZrO2-Y2O3-Al2O3
Смирнова-Замкова М.Ю., Рубан А.К., Редько. В.П., Бродниковский Н.П., Дудник Е.В.

Институт проблем  материаловедения им.И.Н.Францевича НАН Украины,
ул. Кржижановского 3, Киев, 03680 Украина E-mail:dep25@ipms.kiev.ua
D16 стойкость против Окисления и ползучести направленно закристаллизированого сплава Mо-8,7Si-17,4В

Болбут В.В., Богомол Ю.И., Лобода П.И., Хасеманн Г.(1), Крюгер М. (1)
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», проспект Победы, 37, Киев, 03056, Украина, e-mail: vbolbut@ukr.net
1)Отто-фон-Гёрике университет Магдебург, Университетсплатц 2, Магдебург,
39106, Германия, e-mail: manja.krueger@ovgu.de
D17 Свойства бора в зависимости от его структуры

Сартинская Л.Л.,1 Войнич Е.В.,1 Тимофеева И.И.,1 Эрен Т.,2 Фролов Г.А.,1 Алтай Э.2
1Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАНУ,

ул. Кржижановского, 3, Киев-142, 03680, Украина. E-mail: sart@ipms.kiev.ua
2Илдижский Технический Университет, химический факультет, 

Давудпаша Кампус, 34220 Eсенлер/Стамбул, Турция.  E-mail: teren@yildiz.edu.tr
D18  изменение свойств Нанокристаллического порошка в системе ZrO2-Y2O3-CeO2 в присутствии Al2O3 и CoO 
Цукренко В.В., Рубан А.К., Редько В.П., Дудник Е.В. 

Институт проблем  материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины,
ул. Кржижановского 3, Киев, 03680 Украина,  е-mail:dep25@ipms.kiev.ua
14.00
Общее обсуждение

Закрытие  конференции
� EMBED Origin50.Graph  ���








PAGE  
2

[image: image2.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

 

 

d, nm

Time, days

 

C1

 

D1

 

B@2

 

B

Treatment regimes

_1460969793.bin

